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Comment extraire efficacement les corps étrangers métalliques ?




EXTRACTION FIABLE ET
EFFICACE DES ELEMENTS
FERREUX

Cela fait plus de 130 ans que les sépara-
teurs magnétiques proposés par STEINERT
sont utilisés a travers le monde dans les
installations de traitement minieres afin
d'offrir une protection contre les compo-
sants métalliques perturbateurs. Depuis sa
fondation en 1889, la société STEINERT
développe et ne cesse de perfectionner

sa vaste gamme de séparateurs magné-
tiques destinés a l'industrie miniere.

Dents de godet, boulons d'ancrage, cables
voire écrous et boulons - ces piéces peuvent
gravement endommager les bandes,
cribles, broyeurs et, surtout, les concas-
seurs. Chaque installation de traitement

des minerais doit étre protégée contre
les corps étrangers métalliques dans le
but de réduire I'usure normale, les temps
d'immobilisation et les colts de réparation
colossaux.

Les séparateurs magnétiques STEINERT,
munis de bobines en bande d'aluminium
anodisé ANOFOL®, offrent une efficacité

et une qualité maximales. ANOFOL®, qui
fait partie du groupe STEINERT, fournit ces
bandes d'aluminium haut de gamme en
exclusivité pour les séparateurs magné-
tiques STEINERT. Il en résulte des sépara-
teurs magnétiques plus légers et moins
consommateurs d'énergie que les sépara-

teurs magnétiques équipés de bobines de
cuivre classiques.

STEINERT propose des séparateurs
magnétiques refroidis par huile et par
air en combinaison avec des détecteurs
de métaux. Le présent guide entend vous
aider a trouver la solution adaptée a votre
application, ainsi que le meilleur moyen de
garantir la sécurité de vos outillages et une
qualité élevée de votre produit.

STEINERT étant reconnu comme spécialiste
de la protection de vos actifs, n'hésitez
pas a nous contacter si vous avez des exi-
gences particuliéeres.

Séparateur magnétique overband (autonettoyant & refroidi par huile)

pour convoyeurs de trés grande capacité et corps étrangers ferromagnétiques impos-
sibles a extraire. L'huile assure le refroidissement, réduisant ainsi le risque de cramer
la bobine dans des conditions de travail extrémes.

DETECTENT, PROTEGENT ET AMELIORENT
LA QUALITE

Séparateur
magnétique over-
band (nettoyage
manuel)

pour les grandes
épaisseurs de couche
et les particules
ferromagnétiques

Les détecteurs de métaux
a intégrer dans les
systémes a faible volume
de particules métalliques

Poulie

pour la séparation de corps étrangers métalliques
dans les faibles épaisseurs de couche en remplace-
ment d'une poulie d'entrainement standard

Séparateur magnétique overband
(autonettoyant & refroidi par air)

installé dans les cas de présence constante de corps
étrangers métalliques dans le flux de matiéres

/3



LA SOLUTION

STEINERT

SEPARATEURS MAGNETIQUES OVERBAND

Les variables ci-dessous déterminent le
choix du séparateur magnétique overband
adapté:

+ Epaisseur de couche en mm ou pouces

+ Dimensions du convoyeur : largeur et
vitesse de bande

+ Position d'installation souhaitée :
au-dessus de la bande transporteuse ou
au-dessus de la poulie

+ Taille des corps étrangers métalliques a
extraire (la forme influe sur l'efficacité
de I'extraction des éléments ferreux. Les
sphéres sont les plus difficiles a séparer.)

Pour la majorité des applications, STEINERT
recommande de positionner le séparateur
magnétique au-dessus de la poulie.
Toutefois, un tel positionnement est
impossible dans certaines configurations
de site et, dans de tels cas, il faut opter pour
une installation au-dessus de la bande.
Dans ce cas, le séparateur magnétique
overband doit soulever le poids des corps
étrangers et, en plus de cela, venir a bout
du poids des matieres au-dessus de lui.
Sil'on veut atteindre la méme efficacité

de séparation, la taille du séparateur doit
étre supérieure ou alors il faudra installer
un séparateur apres chaque transfert de
convoyeur. Par conséquent, une installation
au-dessus de la poulie est optimale en
termes d'efficacité de séparation.

EXTRAIRE LES CORPS ETRANGERS DANS

LES SYSTEMES DE CONVOYAGE

.
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Séparateurs magnétiques overband

Les corps étrangers ferromagnétiques sont attirés par le séparateur magnétique a l'entrée du champ magné-
tique. Lors de I'installation au-dessus de la poulie, le séparateur magnétique peut étre positionné plus pres
en raison de I'absence de bande en auge.

Remarque : La valeur de Gauss a une certaine distance du séparateur n'est pas un indica-
teur de performance. Le changement de la puissance du champ magnétique par rapport

a la distance du séparateur magnétique est relatif a la capacité du séparateur d'attirer les
éléments ferromagnétiques. C'est ce que I'on appelle le facteur de force.

=
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POULIE MAGNETIQUE

L'efficacité de la poulie magnétique est
limitée essentiellement par la profondeur
du champ magnétique. Il faut s'assurer que
I'épaisseur de la couche ne dépasse pas
120 mm si I'on veut obtenir une séparation
efficace des corps étrangers métalliques. Il
est nécessaire d'installer une goulotte de
décharge supplémentaire au-dessous de la
poulie.

Les variables ci-aprés déterminent la poulie
requise :
+ Epaisseur de couche en mm ou pouces

+ Dimensions du tambour : largeur, dia-
metre et vitesse de rotation

+ Taille des corps étrangers métalliques a
extraire (la forme influe sur I'efficacité de
I'extraction des éléments ferreux)
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Poulie magnétique

Les corps étrangers ferromagnétiques sont attirés
vers le tambour et libérés par la bande, ce qui les
oblige a sortir du champ magnétique.

DETECTEUR DE METAUX

Le type de détecteur de métaux est dé-
terminé par la taille de la bande transpor-
teuse. Il détecte toutes sortes de matieres
conductrices comme les métaux ferreux et
non-ferreux et les minerais de fer. Le signal
peut étre utilisé de différentes maniéres. Il
est possible de régler le détecteur de ma-
niere a distinguer les minerais métalliques
et les éléments ferreux. Qui plus est, le
signal peut servir a démarrer un séparateur
magnétique overband, a surveiller la per-
formance d'un séparateur magnétique ou
amarquer les corps étrangers métalliques
détectés comme |'acier inoxydable ou l'acier
fortement allié. La combinaison avec des
déviations ou des glissiéres et avec le tri
assisté par capteurs peut offrir une solution
hautement sophistiquée et entierement
automatisée.

EXTRAIRE ET DETECTER
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Détecteur de métaux

Les matiéres conductrices perturbent le champ
normal du capteur. Ce changement fait I'objet d'une
interprétation.
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Détecteur de métaux STEINERT
dans une installation de lavage de charbon

STEINERT OHSM
dans une mine de
charbon

STEINERT UME
dans une mine d'or

Corps étrangers métalliques
extraits du charbon

Corps métalliques de

grande et petite taille S LARGE GAMME POUR INSTALLATIONS DIVERSES
extraits du flux de matiéres ‘ [

STEINERT UME STEINERT Boomerang
dans une application de chargement de navires dans une installation de

lavage de charbon

STEINERT MP
dans une mine d'or
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SEPARATEURS MAGNETIQUES

Autonettoyants

Refroidis par air :

STEINERT UME

Les séparateurs électromagnétiques over-
band se distinguent par leurs champs
magnétiques extrémement puissants et
trés profonds. Ils sont congus pour les
épaisseurs de couche élevées et les parti-
cules métalliques de petite taille.

Ty

L

-

STEINERT UMP

Les séparateurs magnétiques a aimant
permanent sont énergétiquement trés
performants car ils n'ont pas besoin de
transfo-redresseur. Ils sont congus pour les
faibles épaisseurs de couche et principale-
ment pour les particules ferromagnétiques
de grande taille.

Refroidi par huile :

STEINERT OHSM

Les séparateurs magnétiques overband a
haute intensité et refroidis par huile sont
développés pour les convoyeurs de grande
capacité ou les UME/UMP standard peinent
a extraire les corps étrangers métalliques.
Ces séparateurs ont prouvé leur efficacité
méme dans des conditions d'utilisation
extrémes.

\

POUR LES FLUX DE MATIERES A TENEUR
ELEVEE EN ELEMENTS FERREUX

Poulie magnétique :

STEINERT BRP/BRE

La poulie magnétique peut étre intégrée
dans les installations existantes pour se
substituer aux poulies standard.
STEINERT confectionne la poulie spé-
cialement adaptée a vos exigences de
conception. Elle peut servir tant a extraire
les corps étrangers métalliques de toutes
tailles que de méthode d'enrichissement
des minerais magnétiques a sec (cobbing).
Elle estidéale pour la récupération de
petites particules faiblement magnétiques
dans la matiere transportée.
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SEPARATEURS MAGNETIQUES

nettoyage manuel

Congus pour les installations dans lesquelles les éléments ferreux apparaissent de temps en temps.

Egalement compatibles Atex/UL Zone 21.

STEINERT AME/AMP

Les séparateurs magnétiques de ces

types offrent une solution économique de
séparation des particules métalliques qui
n'apparaissent qu'occasionnellement. lls
ne sont pas autonettoyants et requiérent,
de ce fait, un cycle d'extraction au cours
duquel le séparateur doit brievement

étre pivoté loin de la bande. Les éléments
ferreux attirés tombent une fois le sépara-
teur électromagnétique (AME) est mis hors
tension. L' AMP, moins puissant, est nettoyé
manuellement.

STEINERT Boomerang

Ce séparateur magnétique géant est utilisé
dans les installations de déchargement de
grande capacité. La forme du séparateur
magnétique reflete la trajectoire de la
matiere. Pour les larges bandes transpor-
teuses a grande vitesse et les épaisseurs de
couche a trés haut débit.

STEINERT MP

Ce séparateur magnétique peut directe-
ment étre branché a 'alimentation prin-
cipale, ce qui permet une mise en service
extrémement rapide, en plus d'étre peu
encombrant car il ne nécessite ni armoire
de commande ni transfo-redresseur. |l
est utilisé pour les épaisseurs de couche
élevées avec particules ferromagnétiques
et peut facilement étre déplacé.

POUR LES FLUX DE MATIERES A
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STEINERT OHSM

Ce séparateur magnétique est congu pour
les épaisseurs de couche élevées et les
particules métalliques de petite taille qui ne
peuvent pas étre extraites avec les sépara-
teurs STEINERT AME/AMP. Congu pour les
conditions ambiantes extrémes, le systéme
refroidi par huile est idéal pour I'extraction
de charges dans le cas de faibles volumes
d'éléments ferreux.



INSTALLATION DE LAVAGE DE CHARBON

EN AUSTRALIE Al

DETECTEUR
DE METAUX
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STEINERT Détecteur de métaux

Le détecteur remplit plusieurs fonctions.
Il peut étre installé dans des systemes a [ : — i > .
faible teneur en éléments ferreux pour fiiie= SN /4 - | e e
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démarrer |'électroaimant ou comme '
contréle en aval du séparateur magnétique
overband installé pour détecter aussi bien
les métaux magnétiques que les métaux
non-ferreux. Il est d'installation et d'utilisa-
tion faciles.




FILIALES
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