USUWANIE ZANIECZYSZCZEN
ZELAZNYCH STEINERT E'J'

Jak skutecznie usuwac zanieczyszczenia zelazne?




Magnes nadtasmowy (samoczyszczqcy i chfodzony olejem)

do przenosnikéw o duzej wydajnosci i metali ferromagnetycznych, ktérych nie mozna
usunqc w inny sposéb. Wypetnienie olejem zapewnia chtodzenie, zmniejszajgc tym
samym ryzyko przepalenia sie cewki w ekstremalnych warunkach pracy.
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B Magnes nadtasmowy
i (oczyszczany recznie)
do grubych warstw
materiatu i metali ferro-
magnetycznych

NIEZAWODNE, WYDAJNE
USUWANIE ZANIECZYSZCZEN
ZELAZNYCH

Od ponad 130 lat magnesy STEINERT
chronig goérnicze urzadzenia przetwércze
na catym Swiecie przed zakt6cajgcymi prace
kawatkami metalu oraz innymi zanieczysz-
czeniami metalicznymi. Od poczatku
swojej dziatalnosci firma STEINERT

w 1889 r. opracowuje i stale ulepsza szeroki
asortyment separatoré6w magnetycznych
uzywanych w gérnictwie.

Zeby tyzek koparek, kotwy, druty, a nawet
nakretki i Sruby moga powaznie uszkodzic¢
pasy, sita, mtyny, a przede wszystkim kru-

oraz unikniecia wysokich kosztéw napraw. nik po rozwigzaniach pomoze Ci znalez¢

Magnesy STEINERT z cewkami wykonanymi
z tasmy anodowanego aluminium
ANOFOL® zapewniajg najwyzszg jakos¢

i sprawnos¢ dziatania. ANOFOL® jest czeScig
grupy STEINERT i dostarcza te najwyzszej
jakosci tasmy aluminiowe wytacznie w celu
produkcji magneséw STEINERT. Dzieki temu
magnesy sg lzejsze i majg wyzszg spraw-
nosc energetyczng niz magnesy z tradycyj-
nymi cewkami miedzianymi.

wiasciwe rozwigzanie dla Twojego zasto-
sowania oraz najskuteczniejszy sposéb na
utrzymanie bezpieczenstwa Twoich maszyn
i wysokiej jakosci produktéw.

Jeslimasz szczegblne wymagania, firma
STEINERT jest ekspertem od opracowania
rozwigzan szytych na miare.

Magnes nadtasmowy (samoczyszczqcy i chfodzony

Beben magnetyczny (rolka magnetyczna)

Wykrywacze metali

do wytapywania kawatkéw metalu do wdrazania

STEINERT oferuje magnesy z chtodzeniem powietrzem)
olejowym i powietrznym w potgczeniu montowany, gdy kawatki metali stale wystepujq w
z wykrywaczami metali. Ten przewod- warstwie materiatu

szarki. Kazdg instalacje przetwarzajacg mi-
neraty nalezy chronié przed ztomem zela-
za, w celu ograniczenia zuzycia i przestojéw

w systemach o niskiej ilosci
zanieczyszczen zelaznych

z plytkich warstw materiatu,
zastepujqcy beben napedowy



ROZWIAZANIE

STEINERT

MAGNESY PODWIESZANE

Ponizsze zmienne okreslajg wybo6r odpo-
wiedniego magnesu podwieszanego:

+ Gtebokos¢ warstwy materiatu w mm lub
w calach

+ Wymiary przenosnika: szeroko$¢ i pred-
kos¢ przenosnika

+ Wymagana pozycja montazu: nad prze-
nosnikiem lub nad bebnem napedowym

+ Wielkos¢ usuwanych kawatkéw meta-
lu (ksztatt ma wptyw na skutecznos¢
usuwania metalu. Elementy kuliste sg
najtrudniejsze do oddzielenia.)

STEINERT radzi, aby w wiekszosci
zastosowan ustawia¢ magnes nad bebnem
napedowym. Ale w niektérych istniejgcych
uktadach instalacji taki montaz jest
niewykonalny i trzeba wybrac instalacje
nad tasma. W tym przypadku magnes
wiszgcy musi podnosi¢ ciezar kawatka
metalu i dodatkowo pokonywac ciezar
materiatu nad nim. Aby osiggna¢ takg samag
skuteczno$¢ separacji, magnes musi by¢
wiekszy lub nalezy zainstalowa¢ magnes
po kazdym przesypie przenos$nika. Tak
wiec, jesli chodzi o skutecznos$¢ separacji,
optymalny jest montaz nad bebnem
napedowym.
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Magnesy podwieszane
Ferromagnetyczne zanieczyszczenia sq przyciggane przez magnes, gdy znajdq sie w zasiegu jego pola. W przypadku montazu nad beb-
nem napedowym magnes mozna zainstalowac blizej, poniewaz na bebnie tasma ma ksztaftt prosty.
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Uwaga: Indukcja magnetyczna w pewnej odlegtosci od magnesu nie jest wskaznikiem efek-
tywnosci. Zmiana natezenia pola magnetycznego w stosunku do odlegtosci od magnesu
jest wzgledna w stosunku do zdolnosci magnesu do przyciggania elementéw ferromagne-
tycznych. Nazywa sig to wspotczynnikiem sity.



BEBEN MAGNETYCZNY

Skutecznos$¢ bebna napedowego z ma-
gnesem jest ograniczona gtéwnie przez
gtebokos¢ pola magnetycznego. Gtebokos$¢
warstwy materiatu nie powinna przekra-
cza¢ 120 mm, aby niepozadane metale
mogty by¢ skutecznie usuwane. Niezbedne
jest dodatkowe odprowadzanie metalu pod
bebnem.

Beben napedowy konfiguruje sie zgodnie
Z ponizszymi zmiennymi:

+ Gtebokos$¢ warstwy materiatu w mm lub
w calach

+ Wymiary bebna: szerokos¢, srednica
i predkosc¢ obrotowa

+ Wielkos$¢ usuwanych kawatkédw metalu
(ksztatt ma wptyw na skuteczno$¢ usu-
wania metalu)

Beben napedowy magnetyczny

Metale ferromagnetyczne sq przyciggane do bebna
i odczepiane przez tasme, ktéra odsuwa je z pola
magnetycznego.

DETEKTOR METALI

Typ detektora metali jest okreslany na pod-
stawie wielkoSci przenosnika taSmowego.
Detektor wykrywa wszystkie rodzaje mate-
riatow przewodzacych prad, takich jak me-
tale zelazne, niezelazne i rudy zelaza. Sygnat
z detektora moze by¢ wykorzystywany na
kilka r6znych sposobdéw. Istnieje mozliwos¢
regulacji detektora w celu rozrézniania mie-
dzy rudami metali i kawatkami metalu. Do-
datkowo, sygnat moze by¢ wykorzystany do
uruchamiania magnesu podwieszanego, do
dodatkowego zabezpieczenia skutecznosci
magnesu lub do oznaczania wykrywanych
kawatkéw metali takich jak stal nierdzewna
lub wysokostopowa. W potgczeniu z bram-
kami rozdzielajgcymi lub zsypami i innymi
sortownikami, mozna zrealizowac bardzo
zaawansowane i w petni zautomatyzowane
rozwigzanie.
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Detektor metali
Materiat przewodzqcy zaktéca normalne pole czujni-
ka. Zmiana pola jest analizowana.
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Duze i mate
kawatki metalu
usuniete ze
strumienia materiatu
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Detektor metali STEINERT
w ptuczce weglowej
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STEINERT UME « ¥ o St T STEINERT UME
w kopalni ztota ; . & N ¢ o \ £ zastosowany przy zatadunku statkéw STEINERT Boomerang
F w ptuczce weglowej

Kawatki metalu STEINERT MP

STEINERT OHSM usuniete z wegla w kopalni ztota

w kopalni wegla




SEPARATORY MAGNETYCZNE

SAMOoCzyszczgce

Chtodzone powietrzem:

STEINERT UME

Elektromagnesy podwieszane charaktery-
zuja sie niezwykle silnym i dalekosieznym
polem magnetycznym. Sg one przeznaczo-

ne do grubych warstw materiatu i stosunko-

wo niewielkich czgstek metali.
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STEINERT UMP

Magnesy state sg bardzo energooszczed-
ne, poniewaz nie wymagaja prostownika.
Przeznaczone sg do pracy z mniejszymi
warstwami materiatu, a przede wszystkim
do duzych kawatkéw zelaza.

Chtodzone olejem:

STEINERT OHSM

Chtodzone olejem magnesy nadtasmowe

o wysokiej intensywnosci, ktére zostaty
opracowane dla przenosnikéw o duzej
wydajnosci, gdzie standardowe UME/UMP
majg trudnosci z usuwaniem niepozada-
nych metali. Magnesy te skutecznie pracuja
nawet w ekstremalnych warunkach.
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DO MATERIALOW O WYSOKIEJ

ZAWARTOSC| METALI

Beben magnetyczny:

STEINERT BRP/BRE

Beben magnetyczny napedowy mozna in-
stalowac w istniejgcych instalacjach, zaste-
pujac nim standardowe bebny napedowe.
STEINERT jest w stanie wyprodukowac
dowolny beben zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami projektowymi. Mozna go
uzywac do oddzielania kawatkéw metali
wszystkich rozmiaréw, a takze jako narze-
dzie wzbogacania rudy magnetycznej na
sucho (ang. cobbing). Jest on idealny do od-
zyskiwania matych, stabych czesci magne-
tycznych z przenoszonego materiatu.
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SEPARATORY MAGNETYCZNE

Z 0CzyszCzaniem recznym

Przeznaczone do instalacji, gdzie zanieczyszczenia zelazne wystepujg sporadycznie.

Sq réwniez zgodne z regulacjami Atex/UL Zone 21.

STEINERT AME/AMP

Tego typu magnesy stanowig oszczedne
rozwigzanie w zakresie separacji zanie-
czyszczen, ktore wystepuja tylko sporadycz-
nie. Nie sg one samoczyszczace, dlatego
wymagajg czyszczenia poprzez wytaczenie
elektromagnesu (AME). Stabszy separator z
magnesem statym AMP nalezy oczyszczac
recznie.

STEINERT Boomerang

Ten gigantyczny magnes sprawdza sie

w instalacjach o duzych zdolnosciach wyta-
dowczych. Ksztatt magnesu odzwierciedla
trajektorie materiatu. Przeznaczony jest do
szerokich przenosnikéw o wysokiej pred-
kosci i grubosci warstwy zoptymalizowanej
pod katem najwyzszej wydajnosci.

STEINERT MP

Magnes ten moze by¢ podtgczony bezpo-
$rednio do sieci zasilajgcej, co pozwala

na bardzo szybkie uruchomienie, a tak-

ze oszczedza miejsce, poniewaz nie jest
potrzebna zadna szafa sterownicza ani
dodatkowy prostownik. Sprawdza sie przy
grubych warstwach materiatu, i mozna go
tatwo przenosic.
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STEINERT OHSM

Ten magnes jest skonstruowany dla grubej
warstwy materiatu i matych kawatkéw me-
tali, ktérych nie mozna usuna¢ za pomoca
magnesow STEINERT AME/AMP. System
chtodzony olejem, przeznaczony do pracy
w ekstremalnych warunkach otoczenia, ide-
alnie nadaje sie do zalgczania okresowego
w przypadku niskich ilosci zanieczyszczen.



DETEKTOR
METALI

DETEKTOR METALI STEINERT

Detektor ma réznorodne funkcje i moze by¢
stosowany w uktadach o niskiej zawartosci
zanieczyszczen w celu uruchamiania elek-
tromagnesu lub jako dodatkowe zabez-
pieczenie po zainstalowanym magnesie
nadtasmowym do wykrywania zaréwno
metali zelaznych, jak i niezelaznych. Jest
tatwy w konfigurowaniu i uzytkowaniu.

INSTALACJA PLUCZKI WEGLA W AUSTRALII
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ODDZIALY

Ameryka Potudniowa

STEINERT Latinoamericana Ltda.

Av. Heraclito Mourdo de Miranda
BR-2080 Castelo

31330-382 Belo Horizonte/BRAZYLIA

Tel.: +55 31 3372-7560
Faks: +55 31 3372-6995
sales@steinert.com.br
steinert.com.br

Australia

STEINERT Australia pty. Ltd.
14 Longstaff Road
VIC 3153, Bayswater/AUSTRALIA

Tel.: +61 3 8720-0800
Faks: +61 3 8720-0888
sales@steinert.com.au
steinert.com.au

Ameryka Pétnocna

STEINERT US Inc.
285 Shorland Drive
Walton, KY 41094/U.S.A.

Tel.: +1 800 595-4014
Faks: +1 800 511-8714
sales@steinertus.com
steinertus.com

Niemcy

STEINERT UniSort GmbH
Hirschfelder Ring 9
02763 Zittau/NIEMCY

sales@steinert.de
steinert.de
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STEINERT GmbH Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych

Widdersdorfer Str. 329-331 steinertglobal.com
50933 Kolonia/NIEMCY

Tel.: +49 221 4984-0

Faks: +49 221 4989-102 gE’NERTﬂl

sales@steinert.de
steinert.de MAGNETIC + SENSOR SORTING SOLUTIONS




